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RESUMO

Existem evidéncias de que a qualidade funcional de uma rodovia interfere no
desenvolvimento socioeconémico de um pais, sendo importante ressaltar que a
deficiéncia dessa qualidade ndo esté ligada apenas ao excesso de carga e a frota elevada,
mas também a problemas relacionados a sua gestdo e jurisdicdo. Esses fatores que
influenciam na qualidade funcional de uma rodovia corroboram para o desenvolvimento
de um sistema de Geréncia de Pavimentos. Particularmente no que tange a identificacédo
da condigdo funcional de um pavimento rodoviério, a qual considera a situacdo de sua
superficie de rolamento e é traduzida pelo conceito de serventia, essa se mostra de grande
importancia para que sejam elaborados projetos adequados de conservagdo ou mesmo de
recuperacdo das vias, de modo que a manutencédo seja feita de forma criteriosa. Nesse
contexto, o presente artigo visou analisar a relagdo entre a qualidade funcional das
rodovias com sua gestdo e jurisdicdo, com o intuito de destacar, por meio de uma anélise
estatistica, os principais fatores que contribuem com a referida qualidade. Para a anélise,
utilizou-se de teste estatistico de Mann-Whitney, combinando-se duas amostras e
verificando a existéncia ou ndo de diferenca significativa entre elas. Para as amostras,
foram utilizados os aspectos da condicéo geral da rodovia, condicao geral do pavimento,
condigdo da superficie do pavimento e velocidade devido ao pavimento de acordo com
dados de pesquisa da Confederacdo Nacional do Transporte (CNT). Os resultados
permitiram constatar que existe uma superioridade dos indices de avaliagdo das rodovias
de jurisdicdo federal quando comparados aos das rodovias estaduais, porém essa
diferenca ndo se mostrou tdo significativa quando comparadas as respectivas gestoes
dessas classes de rodovias.

Palavras-chaves: Rodovia, Pavimento, Qualidade funcional, Gestéo, Jurisdicéo.



ABSTRACT

There is evidence that the functional quality of a highway interferes with the socio-
economic development of a country, and it is important to emphasize that the deficiency
in this quality is not only linked to excess load and a large fleet but also problems related
to its management and jurisdiction. These factors that influence the functional quality of
a highway contribute to the development of a Pavement Management system. Particularly
about the identification of the functional condition of a road pavement, which considers
the situation of its rolling surface and is translated by the concept of service, this is of
great importance for the preparation of adequate conservation or even restoration projects
of the roads, so that the maintenance is done judiciously. In this context, this article aimed
to analyze the relationship between the functional quality of the highways with their
management and jurisdiction, to highlight, through statistical analysis, the main factors
that contribute to that quality. For the analysis, the Mann-Whitney statistical test was
used, combining two samples and verifying the existence or not of significant difference
between them. For the samples, aspects of the general condition of the road, general
condition of the pavement, condition of the pavement surface, and speed due to the
pavement were used according to research data from the National Confederation of
Transport (CNT). The results showed that there is a superiority in the evaluation indexes
of highways under federal jurisdiction when compared to state highways, but this
difference was not so significant when compared to the respective managements of these
classes of highways.

Keywords: Highway, Paving, Functional quality, Management, Jurisdiction.
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1. INTRODUCAO

O setor de transporte estd diretamente relacionado ao progresso de uma nagao
(COLAVITE & KONISHI, 2015). No Brasil, este desenvolvimento esta relacionado ao
transporte rodoviario, pois ele é responsavel pelo deslocamento de 90% dos passageiros
e 60% das mercadorias (CNT, 2018). Entretanto, mesmo diante do protagonismo das
rodovias brasileiras, observa-se a reducao na qualidade das mesmas, visto que, segundo
dados da Confederacdo Nacional do Transporte (CNT, 2019), 52,4% dos pavimentos
apresentam mas condicGes de trafego, e o Brasil encontra-se na posi¢do 116 entre 141
paises em relacdo a qualidade das rodovias.

Segundo Colares (2011) e Deme (2020), as mas condicdes da rodovia elevam
diretamente os custos do transporte e o nuimero de acidentes, reduzem o retorno
econdmico para a sociedade, a seguranca, o conforto e a economia de recursos publicos.
As acentuadas deterioracOes estrutural e funcional do pavimento das rodovias estdo
atreladas ao excesso de carga e ao aumento da frota de veiculos, pois, como observado
pela Confederacdo Nacional do Transporte (CNT, 2019), a frota de veiculos em
circulacdo entre os anos de 2009 e 2017 aumentou 63,6%, e, segundo o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2021), 77% dos veiculos de carga que
trafegam nas rodovias apresentam excesso de peso.

Alem dos fatores citados, infere-se que outros fatores podem influenciar na
qualidade das rodovias brasileiras. Segundo a CNT (2019), o investimento no modal
rodoviario, publico e privado, tem sido reduzido ao longo dos anos, no Brasil, no ano de
2019 foi investido, no geral, menos do que se investia em manutencdo em 2010. Mota
(2020) ressalta que as iniciativas do poder publico, em formar parcerias publico-privadas,
ndo surtem efeitos na reducdo da severa crise de estagnacdo do modal rodoviario no
Brasil. Entretanto, Alves et al. (2021) destacam que as concessdes das rodovias
promovem uma reducdo pequena, mas significativa, no nimero e na fatalidade de
acidentes rodoviarios, bem como no numero de pessoas e veiculos envolvidos nos
acidentes.

Considerando estas observages, esse artigo visa responder a seguinte pergunta
de pesquisa: a qualidade funcional das rodovias pode estar relacionada a sua gestéo e
jurisdicdo? Este questionamento é importante, pois pode-se observar quais séo os fatores

contribuintes para a ma qualidade funcional do pavimento e a causa das condicOes de
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serventia de uma determinada rodovia, de modo a propor as melhores solugdes para cada
caso, garantir a preservacao das vias e propiciar boa qualidade a seus usuérios.

Sabendo dessa hipétese, cabe salientar que as rodovias podem ter uma gestao
publica ou privada (concessdo). Na gestdo privada, o setor privado participa da
administracdo e implantacéo da infraestrutura de rodovias puablicas (MANSO, 2010), e a
concessao garante investimentos e manutencfes frequentes nos trechos concedidos
(ANTT, 2021). Em relacdo a jurisdi¢do, as rodovias podem ser estaduais, em que a
extensdo de toda a rodovia esta dentro dos limites geograficos de um Unico estado (DER,
2010), ou federais, que proporcionam a ligacdo entre diferentes estados e regides do pais
(DNIT, 2006).

Em relacdo a qualidade funcional ou serventia das rodovias, ressalta-se que a
identificacdo dos defeitos nelas existentes € importante para fins de manutencdo ou
reabilitacdo (BALBO, 2007). Estes procedimentos evitam o agravamento de pequenas
falhas no pavimento e o surgimento de novas patologias (ROCHA ET AL., 2019). Nesse
contexto, a qualidade funcional das rodovias pode ser verificada a partir da condicdo da
superficie do pavimento e da velocidade de trafego dos veiculos devido a condicdo do
pavimento. Neste Gltimo aspecto em particular, conforme observado por Setyawan et al.
(2015), rodovias com péssimas condicBes de superficie em comparagdo com aquelas de
excelentes condi¢des podem promover a reducgdo da velocidade do veiculo em até 55%.

Além do intuito de reduzir esta lacuna na literatura técnico-cientifica sobre o tema,
a principal contribuicdo deste estudo € auxiliar na identificacdo de fatores que podem
melhorar os aspectos de qualidade funcional de uma rodovia e, consequentemente, na
economia do pais. Para tal, foram explorados testes estatisticos para a compreensao da
relacdo da jurisdicdo (estadual ou federal) e da gestéo (publica ou concedida) na condicao
geral, na condicdo do pavimento, na condi¢do da superficie do pavimento e na velocidade

devida ao pavimento em rodovias da regido Sudeste do Brasil.



2. REVISAO DE LITERATURA

2.1 — Avaliacgdo das rodovias

O desempenho de concessionarias de rodovias, assim como a comparacao
entre elas, pode ocorrer a partir da avaliagdo da qualidade dos servicos e da infraestrutura
de transportes disponivel (Smith, 2012; Scotti et al., 2012). Além disso, as caracteristicas
das rodovias se destacam em outras investigac6es, como a dos autores Wang et al. (2013),
Pauw et al. (2014), Pimenta et al. (2017), Carmo e Raia Junior (2018), Alves et al. (2021),
que de maneira geral, abordaram as caracteristicas geométricas, a sinalizacao viaria e a
condicdo da superficie em estudos sobre a seguranca rodoviaria.

Para Pimenta et al. (2017) as caracteristicas geométricas inadequadas causam
acidentes de trafego. Carmo e Raia Junior (2018) afirmam que a aderéncia que o
revestimento fornece ao pneu do veiculo durante o seu movimento esta, em termos de
seguranga viaria, entre as caracteristicas mais importantes. Nesse sentido o pavimento, a
camada de rolamento, deve garantir uma via segura, mesmo em condicdes adversas. A
inseguranca causada pelas condi¢cbes precarias da infraestrutura rodoviaria pode estar
associada a problemas de geometria da via, sinalizacdo e ao estado do pavimento (Tsukita
et al., 2020).

Existem alguns programas ou métodos de avaliacdo de rodovias. A avaliacdo da
infraestrutura viaria, pode ser realizada pelos Road Assessment Programmes (RAPS), que
sdo desenvolvidos e executados, em muitos paises, para avaliar os riscos associados a
rede viéria e identificar as maiores deficiéncias. Nao h4, no Brasil, uma avaliacéo similar
que abranja toda a infraestrutura viaria nacional (Carmo e Raia Junior, 2018). Entretanto,
a CNT tem avaliado as condi¢des das rodovias brasileiras, fundamentada em método
proprio (CNT, 2019). O método proposto pela Confederacdo Nacional do Transporte
(CNT), aborda trés caracteristicas, pavimento, sinalizacdo e geometria da via, e suas
variaveis, conforme a observagéo visual das caracteristicas em segmentos com extensao
de até 10 quildmetros.

As variaveis consideradas pela CNT de Rodovias, para a caracterizagdo do
pavimento, sdo as condicdes da superficie, a velocidade devido ao pavimento e o
pavimento do acostamento. Em relacdo a sinalizacdo, sdo avaliadas as varidveis
sinalizagdo horizontal, vertical e dispositivos auxiliares. Para a caracterizacdo da

geometria das vias, a pesquisa coleta as variaveis: tipo de rodovia, perfil de rodovia, faixa



adicional de subida, pontes/viadutos, curvas perigosas e acostamento. Com destaque na

caracterizacdo do pavimento, a varidvel superficie do pavimento pode apresentar algumas

categorias, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Categorias de avaliagdo da variavel superficie do pavimento

Avaliacdo Definicéo

Perfeito Nesse caso, 0 pavimento apresenta 6tima condigdo (sem ocorréncia de defeitos) e existe
perfeita regularidade na camada de revestimento.

Desgastado O pavimento apresenta sinais de desgaste, com efeito de desagregagdo progressiva do
agregado da massa asféltica e aspereza superficial no revestimento e/ou observa-se a
presenca de corrugacdo e/ou exsudacdo.

Trinca em Observa-se a presenca de trincas em malha e/ou remendos mal executados. As trincas em

malha/remendos  malha s3o interligadas e subdivididas em trincas dos tipos “bloco” e “couro de jacaré”.

Afundamento, O pavimento pode apresentar defeitos como afundamento, ondulagfes e buraco em conjunto

ondulacdes ou
buraco

ou isoladamente. Os afundamentos sdo deformagdes permanentes no revestimento asfaltico
ou em suas camadas subjacentes. As ondulagdes sdo deformagBes transversais ao eixo da
pista, diferenciadas da corrugagdo pelo comprimento de onda, que € da ordem de metros. Os
buracos sdo cavidades no revestimento asfaltico, podendo ou ndo atingir camadas
subjacentes.

Destruido

O pavimento apresenta elevada quantidade de buracos ou ruina total da superficie de
rolamento. Nesse caso, a condicdo da superficie do pavimento obriga os veiculos a
trafegarem em baixa ou baixissima velocidade.

O método de coleta de dados da Pesquisa CNT é baseado em normas do

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as principais sdo as

apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Métodos aplicados pela CNT para coleta de dados

Referéncias

Descricdo

DNIT TER 005/2003a Define os termos empregados em defeitos que ocorrem nos pavimentos

flexiveis e semirrigidos.

DNIT PRO 006/2003 b Estabelece condicOes exigiveis para a avaliagdo objetiva da superficie de

pavimentos rodoviarios flexiveis e semirrigidos.

DNIT PRO 008/2003c Procedimentos para o levantamento visual continuo, exigiveis na avaliacdo da

superficie de pavimentos flexiveis e semirrigidos.

DNIT PRO 009/2003d Procedimentos para a avaliagdo subjetiva da superficie de pavimentos flexiveis

e semirrigidos com base no seu valor de serventia atual, indicando o grau de
conforto e suavidade ao rolamento proporcionado pelo pavimento ao usuario.

Manual para Identificagdo de  Apresenta nomenclaturas, definigBes, conceitos e métodos de levantamento
Defeitos de Revestimentos referentes aos principais defeitos de revestimentos asfalticos

Asfélticos de Pavimentos —

MID (Domingues, 1993)

Highway Capacity Manual - Define importantes aspectos relacionados as caracteristicas das rodovias, assim
HCM (Manual de como métodos de andlise da capacidade e da qualidade operacional de sistemas
Capacidade Rodoviaria, em de transporte.

traducdo livre) (TRB, 2010)




3. METODOLOGIA

Para a realizacdo deste estudo optou-se pelas rodovias da regido Sudeste do Brasil,
pois esta tem a maior quantidade de rodovias pavimentadas do pais, é a mais populosa
em relagdo as demais regides e a de maior pujanca econémica do pais (EMBRAPA,
2020). Como justificativas adicionais para a escolha dessa regido citam-se a presenca nela
da cidade de Sao Paulo, a unica megalopole do pais, situada no Estado de S&o Paulo, e
do Estado de Minas Gerais, cuja malha rodoviaria de 272.062,90 km de rodovias federais
e estaduais é a maior do pais (DER-MG, 2021). Deste modo, depreende-se que as
condi¢Ges do pavimento desta regido impactam economicamente ndo somente esta
regido, mas todas as demais do pais.

A analise da relacdo entre a qualidade funcional das rodovias da regido Sudeste e a
sua gestdo e jurisdicdo baseou-se nas informacgdes presentes no relatério Pesquisa CNT
de Rodovias 2019 (CNT, 2019), totalizando 2048 trechos de rodovias. Para a qualidade
funcional das rodovias foram considerados quatro aspectos e 0s respectivos indices de
avaliacéo:

) Condicdo geral da rodovia: que compreende trés grupos, sendo eles
geometria da via, pavimento e sinalizacdo. O indice pode variar de 1 a 5,
conforme a situacdo “Otimo”, “Bom”, “Regular, “Ruim” e “Péssimo”,
respectivamente;

i) Condicdo geral do pavimento: engloba a condi¢do da superficie do
pavimento, a velocidade devida ao pavimento e o pavimento do
acostamento. O indice deste aspecto pode variar de 1 a 5, conforme a
situacdo  “Otimo”, “Bom”, “Regular, “Ruim” e “Péssimo”,
respectivamente;

iii) Condicdo da superficie do pavimento: o indice pode variar conforme a
situacdo “Perfeito”, “Desgastado”, “Trinca em malhas/remendos”,
“Afundamentos/ ondulagdes/ buracos” e “Destruido”, respectivamente;

Iv) Velocidade do trafego devida ao pavimento: a avaliagdo considera a
velocidade desenvolvida pelos veiculos em funcdo da condicdo da
superficie do pavimento. O indice pode variar de 1 a 5, conforme a
situacdo “Nao obriga reducdo”, “Obriga reducdo de velocidade” e

“Baixissima velocidade”, respectivamente.



Inicialmente, realizou-se uma andlise descritiva das informacdes, a partir da
representatividade das rodovias federais, estaduais, publicas e concedidas na regido
Sudeste e dos indices de avaliagdo das rodovias conforme os aspectos analisados, atraves
do grafico Box-Plot.

Em seguida, procedeu-se a analise estatistica, verificando-se inicialmente a
Normalidade dos dados dos indices de avaliacdo dos aspectos “condi¢do geral da
rodovia”, “condi¢do geral do pavimento”, “condi¢do da superficie do pavimento” e
“velocidade do trafego devida ao pavimento” por meio do teste de Normalidade de
Kolmogorov-Smirnov, através da utilizacdo do software estatistico Minitab 16®. Na
interpretacdo destes testes, verificou-se o valor-p, que pode ser interpretado como a
medida do grau de concordancia entre os dados e a hipdtese nula (Ho), sendo HO
correspondente & distribuicdo Normal, de modo que: (i) se valor-p < a, rejeita-se HO, ou
seja, nao se pode admitir que o conjunto de dados em questdo tenha distribuicdo Normal,
e nesse caso 0s dados sdo ndo paramétricos; (ii) se valor-p > a, ndo se rejeita HO, ou seja,
a distribuicdo Normal é uma distribuicdo possivel para o conjunto de dados em questao.
O teste de Normalidade foi realizado com grau de confianca de 95% [nivel de
significancia (o)) de 5%].

Ao saber, pelo teste de Normalidade, que os dados sdo ndo-paramétricos (valor-p <
0,05), na verificacdo da diferenca significativa entre as medianas dos fatores analisados,
considerando-se a interveniéncia dos fatores “gestdo” ¢ "jurisdi¢do", com as respectivas
variaveis publica e concedida, federal e estadual, realizou-se o teste Mann-Whitney. O
teste de Mann-Whitney é baseado nos postos dos valores obtidos combinando-se duas
amostras. Se o valor-p for menor ou igual ao nivel de significancia (0,05), rejeita-se a
hip6tese nula e conclui-se que a diferenca entre as medianas da populagdo é
estatisticamente significativa. Neste aspecto, o teste de Mann-Whitney foi realizado para
verificar se houve diferenca significativa entre as medianas dos aspectos analisados
(“condicdo geral da rodovia”, “condi¢do geral do pavimento, “condi¢ao da superficie do
pavimento” e “velocidade do trafego devida ao pavimento”), considerando-se a

~ %

interveniéncia dos fatores “gestao” e "jurisdi¢ao"..



4. RESULTADOS E DISCUSSAO

Ao considerar 2480 trechos de rodovias para a regido Sudeste, sdo apresentadas,
na Tabela 1, as caracteristicas destes trechos em relagédo a sua gestéo e jurisdicdo. Nota-
se que as rodovias concedidas sdo majoritariamente federais, e as rodovias publicas
majoritariamente estaduais. E possivel afirmar que isso ocorre devido ao programa
federal de incentivo as concessdes de rodovias, iniciado em 1995, que comegou a ser
implantado nos governos estaduais posteriormente, porém com uma menor efetividade.

Observa-se que a porcentagem de rodovias concedidas na regiéo sudeste (31,17%)
é inferior a de rodovias publicas (68,83%). Pode-se inferir que isto seja um reflexo do que
ocorre no Brasil em que, mesmo com iniciativas do governo, ainda se tem um reduzido
numero de rodovias concedidas devido a falta de interesse do meio privado em investir

no setor.

Tabela 3: Percentual do total de rodovias pelos fatores “gestdao” e “jurisdigdo”

Jurisdicdo Amostra N (%) Gestdo Amostra N (%)
Concedida 357 (25,54
Estadual 1398 (56,37) onosdie > 41((7 ; 4g)
Concedida 416 (38,45
Federal 1082 (43,63) Publica 666 Eﬁl 55;
Gestdo Amostra N (%) Jurisdicdo Amostra N (%)
. Estadual 357 (46,18
Concedida 773 (31,17) Federal 416 §53 82;
. Estadual 1041 (60,98)
Publica 1707 (68,83) Federal 666 (39,02)

Fonte: Autor.

Pdde-se observar, ainda, que a porcentagem de rodovias concedidas apenas na
regido Sudeste em comparacao as rodovias publicas é superior a porcentagem apresentada
no Brasil como um todo, cerca de 15,8% (ANTT, 2019). Acredita-se que tal fato ocorra
devido & importancia econémica da referida regido e a maior frequéncia de manutencéao
das suas rodovias, considerando a alta demanda de trafego na regido. Pode-se também ser
citado como causa o Programa de Concessdes Rodoviarias do Estado de Sao Paulo, que
foi instituido em marco de 1998 com a finalidade de suprir as necessidades de
investimentos e manutengdes na infraestrutura rodoviaria do estado de S&o Paulo
(ARTESP,2021).

Na Figura 1 é apresentado o grafico Box-Plot com os indices do aspecto “condigido

geral da rodovia”.
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Figura 1. Box-Plot para o aspecto “condi¢@o geral da rodovia”. Fonte: Autor

Em relacéo a jurisdicdo, foram verificados valores de mediana igual a 2 “Bom”
para federal e 3 “Regular” para estadual, o que também foi observado na Figura 2. Pode
se notar que, nos indices de avaliagao “Otimo”, “Regular” ¢ “Péssimo”, ambas jurisdicdes
apresentam valores semelhantes, entretanto os indices de “Bom” e “Ruim” se distanciam,
demonstrando que as rodovias de jurisdicdo federal apresentam maiores indices de
“Bom” ¢ menores de “Ruim”. Observou-se que as rodovias sob jurisdi¢do federal
apresentaram melhores condi¢cdes do que as rodovias sob jurisdicdo estadual. Uma
possivel justificativa para tal observacdo esta no fato de uma parcela maior de rodovias
federais estar sob gestdo concedida, conforme apresentado na Tabela 3. Outra justificativa
seria um maior investimento por parte do governo federal do que dos governos estaduais.

Quanto a gestdo, pdde-se perceber valores de mediana, sendo 2 “Bom” para
concedida e 3 “Regular’ para publica, dissimetria que pode ser percebida através da
Figura 1, em que constata-se um maior percentual de avaliagio “Otimo” ¢ “Bom” para a
gestdo concedida, enquanto na gestdo publica tem-se um percentual maior de avaliacdo
“Regular”. Também foi possivel notar um percentual muito maior de avaliagdo “Ruim”
e “Péssima” nas vias de gestdo publica, em que o 1° quartil apresenta valor igual a 2 para
a gestdo publica, demonstrando que 75% dos valores sdo maiores que 2, ou seja, piores
que “Bom”. Inferiu-se que, em geral, as rodovias de gestdo concedida apresentaram
melhores condigdes, pois existe maior investimento por parte das concessionarias,
frequentes reparos e manutengdes, melhores sinalizacGes e maior controle operacional da
via.

Na Figura 2, sdo apresentadas as frequéncias relativas do indice de avaliacdo do

aspecto “Condicao Geral da Rodovia”.
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Figura 2. Frequéncia relativa do indice de avaliagdo do aspecto “condigdo geral da

rodovia”. Fonte: Autor

Verificou-se que, para a condicdo geral da rodovia, a jurisdicdo federal e a gestéo
concedida apresentaram a mesma medida de mediana, porém nos graficos de Box-Plot
demonstram comportamentos diferentes, sendo evidenciado que as rodovias de gestdo
concedida apresentaram uma maior parcela de classificagio em “Otimo” ¢ “Bom”,
enquanto as rodovias de jurisdi¢ao federal apresentaram mais de 50% de suas avaliagdes
em “Bom” e “Regular”, o que pode ser confirmado através da Figura 2. Isto pode ser um
reflexo de que embora as rodovias de jurisdicdo federal apresentem uma parcela
consideravel de rodovias concedidas, 61,55% de suas rodovias ainda sdo de gestdo
publica.

As rodovias de jurisdicdo estadual apresentaram a mesma medida do indice
que as rodovias de gestao publica e apresentam graficos de frequéncia relativa (Figura 2)
muito semelhantes. Infere-se que, em casos de ndo concessao das vias, a gestdo publica
apresenta pouca influéncia sobre a condi¢cdo da rodovia, ficando a sua manutengédo a
encargo da jurisdicéo.

Os resultados da Figura 2 também permitiram identificar as variaveis dos fatores
que apresentaram maior dispersdo quanto ao indice do aspecto “condicdo geral da
rodovia” conforme a jurisdicao e a gestdo, evidenciando uma maior variabilidade entre

as avaliagdes. Notou-se que a maior variabilidade do indice do aspecto “condigdo geral
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da rodovia” ocorreu para rodovias de jurisdicdo estadual e gestdo publica. Infere-se que
isso foi devido ao baixo controle por parte dos 6rgdos responsaveis para os dois casos
(gestdo publica e jurisdigdo estadual), o que dificulta a padronizacao das condicfes gerais
das rodovias.

Na Figura 3 € apresentado o grafico Box-Plot com os indices do aspecto “condigao
geral do pavimento” e na Figura 4 é apresentada a frequéncia relativa do indice de

avaliag¢do do aspecto “condi¢do geral do pavimento”.

5 Ry +
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Figura 3. Box-Plot para o aspecto “condi¢do geral do pavimento”. Fonte: Autor
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Figura 4. Frequéncia relativa do indice de avaliagdao do aspecto “condigdo geral do

pavimento”. Fonte: Autor
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Ao avaliar a condicdo geral do pavimento em relacdo a gestdo, sdo observados,
pela Figura 3, valores de medianas de 1 “Otimo” para gestdo concedida e 3 “Regular”
para gestdo publica, o que demonstra uma diferenca significativa, maior que nos outros
casos. Ainda cabe ressaltar que, para as rodovias concedidas, pelo menos 75% das
rodovias obtiveram indices igual a 2,5 (entre regular e bom), diferenca que também pode
ser percebida através da analise descritiva da Figura 4, na qual as rodovias de gestdo
concedida apresentam um alto indice de avaliagio “Otimo” (66%) e avaliagdo “Péssimo”
nula, em contraste com a gestdo publica que apresenta uma porcentagem maior de
avaliagdo “Regular” (40%).

Através da Figura 3 observou-se que a condi¢do geral do pavimento, quando
avaliada em relacdo a jurisdigdo, apresenta mediana 2 “Bom” para rodovia federal e 3
“Regular” para aquelas estaduais. Embora essa diferenca seja significativa, nota-se que
ela € menor do que a diferenca analisada em relacdo a gestdo. As rodovias de jurisdi¢do
federal apresentaram um valor no 3° Quartil igual a 3 “Regular”, o que significa que 75%
dos valores s&o iguais ou menores do que 3, ou seja, variam entre “Regular” e “Otimo".
O mesmo pode se notar através da Figura 3, na qual a condi¢éo geral do pavimento sobre
jurisdicéo federal apresenta indices melhores, 0 que pode ser justificado pelas mesmas
causas apresentadas para a condi¢do geral da rodovia em relacdo a jurisdicéo.

Uma possivel justificativa para essa diferenca se da por uma parcela maior de
rodovias federais concedidas e, como previamente apresentado, pelo fato de que as
rodovias sob gestdo concedidas tém qualidade superior e uma certa padroniza¢do em sua
qualidade. Pode-se também citar que as rodovias federais sdo mais solicitadas, contando
que sdo economicamente importantes para o pais, sendo necessarios maiores
investimento e cuidado com as mesmas.

Alem disso, a medida do indice do aspecto “condigdo geral do pavimento” nas
rodovias de gestdo publica apresentou baixa dispersdo, demonstrando uma uniformidade
na avaliacdo desse aspecto em rodovias com esta gestdo. Sabe-se que as rodovias de
gestdo concedidas apresentam um melhor controle da carga devido aos postos de pedéagio,
0 que propicia um alivio da carga e menor desgaste do pavimento. As manutengdes
periddicas por parte das concessionarias, bem como os maiores controles do material
aplicado e da execucdo das obras, o que também podem propiciar uma padronizacdo da
condicéo geral do pavimento.

As rodovias de jurisdigdo estadual e gestdo publica apresentaram os piores indices

apresentados pela Figura 4 e mesmos valores de medianas, o que pode ser um

11



demonstrativo da consequéncia de falhas construtivas e de projeto e da deficiéncia em
manutencgdes periddicas, ocasionando a rapida deterioracdo do pavimento. Esse fato
destaca a necessidade de melhoria do aspecto condi¢cdo geral do pavimento,
principalmente para as rodovias de gestdo publica, seguida daquela cuja jurisdi¢do é
estadual.

Na Figura 5 é apresentado o grafico Box-Plot com os indices do aspecto “condigdo
superficie do pavimento” e na Figura 6 é apresentada a frequéncia relativa do indice de
avaliacdo do aspecto condicéo da superficie do pavimento.

Avaliando a condicdo da superficie do pavimento em relacdo a gestao, pela Figura
5, tém-se valores iguais de mediana, para ambas gestdes, de 2 “Desgastado”. Observou-
se ainda, através da Figura 6 que a porcentagem de rodovias avaliadas como perfeitas
para rodovias de gestdo concedida é maior do que a porcentagem de rodovias de gestdo
publica, enquanto os indices de “Trincas em malhas/Remendos” sdao superiores para a
gestdo concedida, o que também pode ser notado comparando-se os Box-Plot da Figura
5.

Notou-se que a porcentagem de pavimentos com a superficie desgastada € alta
tanto em rodovias de gestdo concedida (56%) como de gestdo publica (41%), o que pode
justificar a equivaléncia de medianas. Uma possivel justificativa para esse nimero alto de
superficies desgastadas pode ser a interveniéncia de fatores como trafego, clima,
capacidade de suporte menor do que o que a rodovia recebe e quantidade alta de remendos
na superficie do pavimento. Segundo a CNT (2019), o naimero alto de pavimentos
desgastados e com trincas, para a gestdo concedida, se d& pelo fato de que algumas
rodovias foram transferidas para a gestdo concedida no periodo analisado, sendo assim
ndo receberam as devidas manutencgoes.

Em relacdo a jurisdicdo, observam-se parametros muito semelhantes aos
apresentados em relacdo a gestdo. Ambas jurisdi¢es apresentam valor de mediana de 2
“Desgastado” e uma parcela consideravel de pavimentos classificados como desgastados
(50% para federal e 42% para estadual). Ainda foi possivel notar, através da Figura 5 e
da Figura 6, que embora ambos o0s casos tenham resultados semelhantes, a jurisdigcéo

federal ainda apresenta indices melhores para a condicdo da superficie do pavimento.
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Figura 5. Box-Plot para o aspecto “condigdo superficie do pavimento”. Fonte: Autor
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Figura 6. Frequéncia relativa do indice de avaliagao do aspecto “condi¢@o da superficie

do pavimento”. Fonte: Autor

Considerando as piores situagdes, notou-se que em todos 0s casos, para gestao e
jurisdicdo, foram constatados baixos indices (entre 0% a 3%) de superficies avaliadas

como “Afundamentos/Ondula¢des/Buracos” e “Destruido”. Porém, ao analisar o indice
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“Trincas em malhas/remendos”, exceto para a gestdo concedida (13%), foi apresentado
um alto valor para ambos os casos em cerca de 30%, 0 que é mais um indicativo que as
manutencOes frequentes podem evitar problemas maiores na superficie do pavimento,
0s quais podem ser minimizados através de reparos, como 0s remendos, que muitas das
vezes ndo sdo bem executados.

Como demonstrado nas rodovias avaliadas em todos os casos de jurisdicdo e
gestdo, tém-se um alto indice de superficies desgastadas, o que pode ser justificado
através das inferéncias apresentadas para a condi¢do geral do pavimento, visto que a
condicdo da superficie do pavimento é um dos fatores analisados para a condi¢édo geral
do pavimento. Assim, o alto nimero de trechos cuja superficie é desgastada se da pela
deficiéncia em servicos de manutencdo e reparos e também pela falta de controle e
fiscalizacdo de pesagem de cargas nas rodovias, baixa qualidade de materiais que
compdem a superficie do pavimento e mal dimensionamento do pavimento. Também
pode-se destacar alguns fatores que ndo sdo controlados pela jurisdicdo ou gestéo e tém
grande influéncia sobre a condi¢do da superficie do pavimento, como o clima e o trafego.

Na Figura 7 é apresentada a frequéncia relativa do indice de avaliacdo do aspecto

velocidade do trafego devido a condicdo do pavimento.
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Figura 7. Frequéncia relativa do indice de avaliagdo do aspecto “Velocidade do trafego

devida & condigdo do pavimento”
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Para esse aspecto, em todos os casos de gestdo e jurisdicdo, foram obtidos
resultados muito parecidos, todos com valores de mediana em 1, e percentuais muito
semelhantes (Figura 7). Como cerca 99% dos valores em todos 0s casos eram superiores,
ndo foi possivel obter graficos de Box-Plot. A mediana de valor 1 significa que ndo ha
necessidade de reducdo da velocidade de trafego no pavimento. Pode-se notar que, na
gestdo concedida, a porcentagem de obrigacao de reducéo de velocidade é nula, enquanto
nos demais casos existe um pequeno percentual que obriga a reducdo de velocidade.

Para ambos casos (gestéo e jurisdicdo), infere-se que ndo ha grande influéncia no
fator velocidade devido as condi¢Bes do pavimento, pois trechos que obrigam a reducéo
de velocidade foram aqueles que apresentaram péssimas condi¢Bes da superficie do
pavimento, o que, em ambos casos, como demonstrado, é um indice muito baixo (cerca
de 0% a 3%). Infere-se que isso ocorra devido a alta tecnologia aplicada nos carros atuais,
que conseguem desenvolver altas velocidades em trechos com patologias, sem
trepidagBes. Apesar disso, deve se evidenciar novamente, que embora 0s 0rgdos
competentes ndo obriguem a reducéo de velocidade, trechos que apresentem trincas em
malhas/remendos ja séo suficientes para causar desconforto na trajetéria do veiculo.

A Tabela 4 apresenta as relacdes resultantes do teste de Mann-Whitney, visando
avaliar estatisticamente a influéncia dos fatores gestéo e jurisdicdo sobre cada aspecto da

rodovia.

Tabela 4. Relagdes entre o aspecto da rodovia e os fatores “gestdo” e “jurisdicdo”.

Aspecto Fator valor-p

. . Gestéo 0,000*
Condicéo geral da rodovia Jurisdicao 0,000
Condicéo geral do pavimento Gestéo 0,000%
409 P Jurisdicdo 0,000*

. - . Gestdo 0,000*
Condicéo da superficie do pavimento Jurisdicao 0.147
. ) . . Gestédo 0,376
Velocidade do trafego devido ao pavimento Jurisdicao 0.881

* teste Mann-Whitney com nivel de significancia adotado de 5%, valor p < 0,05
Fonte: Autor

Ao analisar os resultados apresentados na Tabela 4, verificou-se que os indices
dos aspectos “Condi¢ao geral da rodovia” e “Condi¢do geral do pavimento” se
diferenciam em relacéo aos fatores gestédo e jurisdicdo das rodovias da regido Sudeste, e
os indices do aspecto “Condigdo da superficie do pavimento” se diferenciam em relagédo
a gestdo das rodovias dessa regido. Essas diferengas podem ser justificadas pelas

consideracdes apresentadas na andlise descritiva.
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No entanto, ndo foram encontradas diferencas significativas no aspecto
“Velocidade do trafego devida ao pavimento” em rela¢do a gestdo e a jurisdicdo, isto &,
estatisticamente a gestdo e a jurisdi¢do ndo interferem no indice de avaliacdo do aspecto
“Velocidade do trafego devida ao pavimento”. No aspecto “Condicdo da superficie do
pavimento” ndo ha diferencas significativas em relacdo a jurisdicéo.

Analisando-se a condi¢édo geral da rodovia e a condi¢do do pavimento, existem
diversas caracteristicas que estdo englobadas nestes fatores, como geometria da via,
sinalizagdo, condicdo do acostamento, condi¢do da superficie do pavimento e velocidade
devida ao pavimento. Para os demais aspectos (condi¢do da superficie do pavimento e
velocidade do pavimento), os fatores analisados sdo especificos. Infere-se que as analises
para 0s aspectos mais globais da rodovia apresentam diferencas mais significativas

devido a influéncia de diversos fatores, que ocasionam uma maior dispersdo dos dados.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

Em geral as rodovias do Sudeste brasileiro sofrem, principalmente para rodovias
de gestdo publica e rodovias de jurisdicdo estadual, em relacdo a condicdo geral do
pavimento e a condicdo da superficie do pavimento, sendo, em sua maioria, classificadas
como “Regulares” e “Desgastados”, respectivamente. Infere-se que tais observagdes se
justificam devido a deficiéncia de manutencdes, excesso de cargas nas rodovias, aumento
de frota e falhas no dimensionamento do pavimento, o que afeta de forma direta a
economia do pais e impacta socialmente através de transtornos gerados, como acidentes
de transitos com perdas financeiras e perdas de vidas.

Pode-se concluir que os efeitos da gestdo concedida sobre a qualidade da rodovia
sdo muito significativos, verificando-se que as rodovias sob gestdo concedida apresentam
indices superiores em praticamente todos os campos analisados, 0 que demonstra que 0
incentivo as parcerias publico-privadas podem ser uma boa solucdo para melhorar a
condicdo da rodovia.

No que concerne aos efeitos da jurisdicdo na qualidade das rodovias, péde-se
perceber que existe uma superioridade de indices das rodovias federais se comparados
aos das estaduais, porém ndo tdo significativas quanto ao tipo de gestdo. As melhores
condicdes das rodovias federais podem ser justificadas, pois existe uma maior parcela de
rodovias federais do que estaduais concedidas, conforme constatado. Este fator pode se
dar também por maior investimento por parte do governo Federal, devido as rodovias
federais serem de extrema importancia para 0 modal rodoviario brasileiro.

Foi constatado que a gestdo e a jurisdicdo nao influenciam significativamente
sobre a velocidade devida ao pavimento. Embora muitos trechos apresentem qualidade
“Regular” (cerca de 30%) e “Ruim” (cerca de 20%) em rela¢do a “Condicao geral da
rodovia” e a “Condicao geral do pavimento”, 99% dos trechos ndo obrigam reducao de
velocidade, independente de gestdo ou jurisdi¢do, dois fatores que somados (trechos com
péssimas condigcdes e altas velocidades) podem ser um agravante para a causa de
acidentes de trafego. Pode-se concluir que o trabalho é uma contribuicdo especifica que
expde estatisticamente as condi¢bes da rodovia considerando os fatores "gestdo™ e
"jurisdicdo”, auxiliando na elaboragéo de projetos adequados para conservagao e reparo

da rodovia, facilitando o controle, manutencéo e recuperagéo de rodovias.
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