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Defini¢do de pavimentos. Investigagdo geoldgica geotécnica, classificagao dos solos e analises estatistica. Estudo
dos Materiais Aplicados em Pavimentos. Técnicas de estabilizacdo de solos. Misturas betuminosas. Técnicas de
construcdo. Dimensionamento de pavimentos. Pavimentacao urbana. Conservacao e Recuperacao de Pavimentos.

OBJETIVOS

Proporcionar ao discente os conhecimentos basicos referentes a mecanica dos pavimentos, seu dimensionamento
e as caracteristicas dos materiais empregados, além do processo executivo das diversas camadas empregadas.

COMPETENCIAS E HABILIDADES

lelll

CONTEUDO PROGRAMATICO

1. Definicao de pavimentos e anadlise de projetos

1.1. Introducdo e defini¢cdes

1.2. Fases de um projeto de engenharia.
1.3. O pavimento rodoviario.

1.4. Andlise estatistica das rodovias.

2. Investigag¢ao geologica geotécnica, classificagao dos solos e andlises estatistica.

2.1. O solo.
2.2. Ensaios de laboratério.
2.3. Classificagdo dos solos.

2.4. Caracteriza¢do dos solos de subleito e jazidas de empréstimo.

3. Estudo dos materiais aplicados em pavimentos.
4. Técnicas de estabilizacao de solos

4.1. Estabilizacdo mecanica: corre¢do granulométrica, compactacao.

4.2. Estabilizacdo quimica.
5. Dimensionamento de pavimentos.
5.1. Andlise de tréfego.

5.2. Dimensionamento de pavimentos flexiveis.
5.3. Dimensionamento de pavimentos rigidos.

5.4. Dimensionamento de pavimentos semirrigidos.

6. Misturas betuminosas.
6.1. Materiais betuminosos.
6.2. Tratamentos superficiais.
6.3. Misturas betuminosas a quente e a frio.
7. Técnicas de construgao.
7.1. Camadas do pavimento rodoviario.
7.2. Controle de compactagdo
8. Pavimentagao urbana.
8.1. Paralelepipedos.
8.2. Blocos.
8.3. Pavimentacgdo betuminosa.
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9. Conservagao e recuperagao de pavimentos

METODOLOGIA DE ENSINO

Com o auxilio de lousa, giz e aparelho de projecdo, o conteldo programdtico serd abordado através de aulas
expositivo-dialogadas. Nas aulas praticas serdo demonstradas algumas, dentre as diversas existentes,
metodologias de caracterizagcdo de materiais, dosagem de misturas asfalticas, seguindo como base as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e do Departamento Nacional de Infraestrutura Transportes. Caso haja
recurso, serao realizadas visitas técnicas que auxiliardo na compressao da matéria.

CONTROLE DE FREQUENCIA E CRITERIOS DE AVALIAGAO

Serdo aplicados:

1. Atividade Prova 01 (P0O1) (10 pts) — Avaliagdo presencial.

2. Atividade Prova 02 (P02) (10 pts) — Avaliacdo presencial.

3. Atividade Prova 03 (P03) (10 pts) — Avaliacdo presencial.

4. Trabalhos praticos (AT) (10 pts) - Avaliacdo (Dosagem de mistura asfaltica, Dimensionamento de pavimento

flexivel, Dimensionamento pavimento rigido).
A nota final (Ny) serd definida pela seguinte formula:
_ P01+ P02+ P03+ AT
r= 4

- Se Ny 2 6 e possuam pelo menos 75% de frequéncia. (Aprovado)
Serd aplicada uma prova substitutiva (PS) englobando toda a matéria do semestre. A prova substitutiva (PS)
substitui a menor nota entre P1, P2 e P3. Poderdo fazer a PS os alunos que estiverem com: 4,0 (quatro) < NF < 6,0

(seis) e que possuam pelo menos 75% de frequéncia.
A frequéncia do(a) aluno(a) sera computada através de chamada realizada em todas as aulas.
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